
Сорбция нефтяных углеводородов на монолите из карбида кремния
и последующее их определение методом ГХ/МС с термодесорбцией

Введение

• Состав: SiC (75%, порошок с раз-
мером частиц 40 мкм), 
бутадиен-нитрильный каучук (25%)
• Внешний вид: прямоугольный па-
раллелепипед (2 х 2 х 45 мм) серого 
цвета
• Теплостойкость: 320ºС
• Сродство к воде: гидрофобен
• Химически устойчив в пределах 
рН 1–14
• Площадь поверхности: 2 м2/г

 Монолит из SiC подвесили в земляном углублении на территории 
бывшей нефтяной базы в Барнауле на 12 дней. Температура воздуха ва-
рьировалась от -15ºС до -6ºС. На хроматограмме обнаружены пики ал-
канов нормального и разветвлённого строения в диапазоне                          
С15Н32–С28Н58, карбоновых кислот и их сложных эфиров. Наиболее ин-
тенсивный пик соответствует сквален

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
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 Для каждого вещества sr не 
превышает хроматографиче-
скую погрешность определе-
ния.
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